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Z-SAN 30

Podkladni sana €ni omitka na vihké zdivo dle WTA
Tento technicky list plati pro vyrobu a pouZiti maltové smési Z-SAN 30 dle CSN EN 998-1 a doporudeni smérnice WTA 2-2-91.

Slozeni: Jednoslozk.smés na bazi mineralnich pojiv, pérovitého a kfemenného plniva a modifikujicich pfisad.

Pouziti: Pé6rovitd podkladni omitka Z-SAN 30 je uréena specialné pro sanaci zdiva objektd, u kterych se
vyskytuje vzlinajici vihkost a tvorba povrchovych vykvéta soli, touto vihkosti transportovanych. Omitka je uréena
k opravam a vyrovnani hrubych nerovnosti podkladu nebo jako akumulator soli pfi silném zasoleni zdiva pfed
aplikaci sanacé¢ni omitky Z-SAN 20. Pro spravnou funkci sanaéniho omitkového systému musi byt na vrstvu
omitky Z-SAN 30 vzdy nanesena sanaéni omitka Z-SAN 20 !l! Malta je svymi parametry rovnéz vhodn& pro
vyrovnani podkladu pfed aplikaci nopové félie DELTA PT pfi provadéni odvétravaného souvrstvi.

Aplikace: Pfiprava podkladu pfed aplikaci: je nezbytné odstranit starou omitku a to nejméné 60 cm nad
viditelnou hranici vlhkosti a vykvétd. Malta ze spar se vySkrabe do hloubky cca 2 cm a ze zdiva se mechanicky
odstrani veSkeré volné casti. PoSkozené zdici prvky je nutné vyménit. Ziskana sut se odveze mimo objekt.
Oc¢istény podklad pfipravime k omitani sana¢.omitkou provedenim kotviciho prostfiku Z-SAN K. To je dllezité
zejm. na kamenném zdivu. Prostfik se provede sitovym (Sachovnicovym) zpGsobem tak, aby malta ulpéla pouze
na max. 50 % sanované plochy, tedy nesouvisle !!! Celoplosné naneseni zhorSuje difazni schopnost celého
souvrstvi. Na pfedmétnych plochdch nesmi byt v Z4ddném ptipadé sé&dra (ani pro kotveni instalanich vedeni) !!!
K tomuto Gc¢elu pouzivejte rychletuhnouci maltu MONTAFIX.

Malta se pfipravi smichanim sypké slozky s vodou v poméru cca 0,18 — 0,20 | vody na 1 kg smési, tj. 4,5 - 5,0 |
vody na pytel 25 kg, aby vznikla vlaéna, snadno aplikovatelna malta. Michani je velmi dllezitou fazi pouziti
sana¢nich omitek. V pfipadé michéani malty v béZzné spddové michaéce je nezbytné smés jeSté poté domichat
elektr. ruénim Snek. michadlem, popf. metlou upevnénou ve vrtaéce !!! Doba michani alespofi 2 minuty, poté
nechte cca 2 min. odlezet a opét promichejte. Takto pfipravenou maltu nanaSejte béZnou zednickou technikou.
Podklad mirné pfedvlihéete jen v pfipadé, Ze je na povrchu suchy (vystaven sluneénimu svitu apod.). V jedné
vrstvé nanasSejte max. 2 cm. PFi vy§§im zasoleni nebo na mistech, kde jsou zhor§ené podminky vysychani,
provadeéjte nardz jen tl.1cm. PFi vétSich tlouStkach je nutno nanaset ve vice vrstvach a to tak, Ze prvni vrstva se
nahodi nahrubo a nejdfive po povrchovém vyschnuti se nanasi dal§i vrstva. Povrch nevyhlazujte, ale naopak
nechte zdrsnény pro nanéaSeni vrstvy omitky Z-SAN 20.

Sanacni prace véetné aplikaci sanac¢nich omitek by mél provadét pouze zkuSeny ¢€i zaSkoleny personél. Pfed
provadénim praci doporu¢ujeme provést prizkum sanovaného objektu a ploch a vypracovat alespon jednoduchy
projekt. S dotazy se obratte na vyrobce, pfipadné vaSeho prodejce. Venkovni prace neprovadéjte za pfimého
desSté nebo silného vétru. Pfi vySSich teplotach nedopor. provadét prace na pfimo oslunénych plochach bez
zastinéni. Zpracovavejte pfi teplotadch vzduchu i podkladu nad +5°C a pod +30°C.

Zakladni charakteristiky

Objemovéa hmotnost v suchém stavu max. 1130 kg.m™

Pevnost v tlaku po 28 dnech max. 5,0 N/mm?, min. 3,5 N/mm? (CS Ill)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech min. 1,6 MPa

Pomér pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 28 dnech <3

PFidrznost k podkladu min. 0,2 N/mm? FP: A

Kapilarni nasékavost W»4 (absorpce vody) > 1,0 kg.m?

Faktor difuzniho odporu prostupu vodni pary pu<13

Tepelna vodivost (A1o,dry — tabulkové hodnota) 0,33W/m.K

Trvanlivost (mrazuvzdornost) M 15

Reakce na ohen TFida Al

Ostatni charakteristiky:

Objem vzduchovych poéra v ¢erstvé malté min. 25 %

Porovitost zatvrdlé malty min. 45 %

Hloubka priniku vody skrz

Barva nestandartni svétle Seda

Sypna hmotnost 1200 + 50 kg/m®

Davka vody 0,18-0,20 I/kg hmoty, tj. 4,5-5,0 I/pytel 25 kg

Zpracovatelnost 30 minut od smichani s vodou
Spotieba: cca 11 kg/m?/10 mm nanasené tloustky
Ostatni doporu €eni: Dodate¢né pfidavani pojiva, pisku a pfisad nebo prosévani smési vyrazné zméni koneéné

vlastnosti a nedoporucuje se.

Ochrana zdravi:

Vyrobek obsahuje cement a dal3i netoxické chemické pfisady. Smés muze mit pfi zanedbéani osobni
hygieny nepfiznivy vliv pfedevS§im na pokozku a sliznice, stejné jako jiné materialy obdobného charakteru. P¥i
praci chrarfite pokozku a sliznice pfed pfimym kontaktem. Za timto Ucelem pouZivejte bézné ochranné pomucky
jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace — viz bezpeénostni list vyrobku.

Skladovéani, trvanlivost: Smés je dodavéana v papirovych pytlich s polyetylénovou vloZzkou. Hmotnost obsahu
je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotfebujte do 12 mésicl od data vyroby.
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